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*ماستر لتقيم متانة الانهيار وذلك باختبار عينات الشد المضغوطة ىاستخدام طريقة منحن
 

 
 
 

 ***م. سامر الخضور **خالد عثمان شرفم. د. 
 

 الممخص
ر هذه تعبّ  إِذْ خاصية متانة الانهيار )الكسر( واحدة من أهم الخواص الميكانيكية لمعديد من التطبيقات الهندسية،  تعد  

ق من أجل تقيم متانة الانهيار في ائالعديد من الطر  طُوِّرِتْ مقاومة مادة تحوي عمى شقٍ لعممية الانهيار.  ن مدىالخاصية ع
من  اقترحتق الواعدة. هذه الطريقة ائواحدة من الطر  التي تعد   Master curveق هي طريقة ائهذه الطر  ىحدإمنطقة التحول، 

وخاصة  ،م متانة الانهيار حول وسطها كعلاقة مع درجة الحرارة ضمن منطقة التحولقدم وصفاً لتوزع قي إِذْ ، Wallinالعالم 
عدد من العينات ذات المقطع المستطيل  اختيرتالجزء السفمي من منطقة التحول. من أجل تحديد قيم متانة الانهيار، 

(Compact tension C(T  جميعها اِسْتُخْدِمَتْ ضمن منطقة التحول. هذه العينات المأخوذة من وصمة لحام متغايرة الخواص 
 .أيضاً من أجل استخلاص درجة الحرارة المرجعية

 
 

 ماستر، عينة الشد المضغوطة، درجة الحرارة المرجعية. ىمتانة الانهيار)الكسر(، منحن الكممات المفتاحية:
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(63-12يرد هذا البحث بالمغة الانكميزية من الصفحة )*

 جامعة دمشق. -كمية الهندسة الميكانيكية والكهربائية -قسم هندسة التصميم الميكنيكي -أستاذ مساعد**
 مهندس تصميم وبناء الآلات.***


